
 

 

เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม 

 

ปจจุบันโรงเลื่อยไมจะเลื่อยไมยางพาราใหเปนไมแปรรูป นําเขากระบวนการอัดนํ้ายา และเขาเตาอบ จะใชระยะเวลา
รวมประมาณ 2-3 วัน ทําใหไมยางพาราที่มีแปงและนํ้าตาลมากกวาไมชนิดอ่ืนถึง 5 เทา เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(oxidation) กับอากาศ สงผลใหเน้ือไมเปลี่ยนสีจากขาวเหลืองเปนสีแดงออนหรือนํ้าตาลออน 

 

 รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําการศึกษา
การรักษาสีขาวของไมยางพาราเพ่ือแกปญหาสีของไมยางพารา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางและ 
ไมยางพาราภายใตเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนการศึกษาโดยใชสารพอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethylene glycol: PEG) ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล
ประมาณ 1,000 (PEG 1000) เพ่ือชวยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไมใหคงสีขาวธรรมชาติของไมยางพารา โดย
ศึกษาเปรียบเทียบสีของไมยางพาราขนาดหนากวาง 1 น้ิว และ 3 น้ิว ผานวิธีการแชสารละลาย PEG 1000 (เปนเวลา 3 วัน) และ
ไมที่ไมผานการแชสารละลาย PEG 1000  
 

ผลการศึกษาพบวา ไมยางพาราที่ผานการแชสารละลาย PEG 1000 ยังคงมีสีขาว ในขณะที่ไมที่ไมผานการแช
สารละลาย PEG 1000 จะมีสีคอนขางเปนสีนํ้าตาลหรือออกแดง ซึ่งไมยางพาราที่ผานการแช PEG จะไมเกิดการแตกของไม 
และยังชวยใหไมยางพาราหดตัวนอยลง (ทั้งตามความยาว ความกวาง และความหนา) สงผลใหไมยางพารามีขนาดคอนขาง
คงที่เมื่อเทียบกับไมยางพาราที่ไมผานการแช PEG รวมทั้งชวยแกปญหาตําหนิของไม เชน การแตก บิด งอ โดยเฉพาะใน
สวนของใจไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

การรักษาสขีาวของไมยางพารา 

รูปที่ 1 สีของไมยางพาราที่ผานและไมผาน
การแช PEG 1000 

รูปที่ 2 สีของไมยางพาราที่ผานและไมผานการแช  
PEG 1000 หลังการอบ 

รูปที ่3 การแตกของไมยางพาราที่ไมผานการแช PEG 1000 หลังการอบเปนวันทีส่ี ่



 

 

เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม 

 

การศึกษาครั้งน้ีนอกจากจะทําใหผูประกอบการสามารถใชสารเคมีในการคงสีขาวธรรมชาติของไมยางพาราแลว ยัง
ชวยลดขั้นตอนการผลิตในการฟอกสีไมและลดอันตรายจากการฟอกสี ซึ่งทําใหผูประกอบการทราบกรรมวิธีการผลิตที่งาย 
รวมถึงชวยเพ่ิมมูลคาของไมยางพาราและสรางมาตรฐานไมยางพาราแปรรูปของประเทศไทย  
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