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ยางเครพ (crepe) 
สามารถผลิตจากนํ้ายางสดและยางที่จับตัวแลว เชน  ยางกนถวย (cup lump) เศษยาง (scrap) เปนตน สําหรับ

ยางเครพที่ไดจากการผลิตจากนํ้ายางสดจะไดยางเครพคุณภาพช้ันดี สวนยางเครพที่ผลิตจากยางที่จับตัวแลวจะไดยางเครพ
คุณภาพตํ่า ซึ่งคุณภาพจะมากนอยเพียงใดขึ้นกับคุณภาพของยางที่จับตัวแลววาจะมีความสกปรกมากนอยเพียงใด  

 

 

กระบวนการผลิต 

ยางเครพขาว 

ยางเครพขาว (white crepe) เปนยางเครพเกรดพิเศษที่ทํามาจากนํ้ายางสด เติมสารละลายโซเดียมเมตะไบซัลไฟต 
(sodium metabisulphide) เพ่ือชวยปองกันไมใหยางมีสคีล้ํา แลวฟอกสีดวยดวยสารเคมี xylyl mercaptan หรือ tolyl 
mercaptan และ sodium bisulfite กอนที่จะเติมสารละลายกรดฟอรมิกเพ่ือใหยางจับตัวเปนกอน  

หลังจากน้ัน นํากอนยางที่จับตัวแลวเขาเครื่องรีดเครพ และนําเขาหองอบจนแหงกอนการคัดเลือกเกรดยาง แลวจึง
นําไปช่ังนํ้าหนักและอัดแทงใหมีขนาดไดมาตรฐานที่กําหนด 

ยางเครพขาวใชสําหรับทําเทปกาวชนิดตางๆ กาวพลาสเตอรยา ขอบลอจักรยานเสือภูเขา พ้ืนรองเทา จุกขวด 
หัวนมยาง ผากอต 

 

ยางเครพสีน้าํตาล  

ยางเครพสีนํ้าตาล (brown crepe) เปนยางเครพที่ผลิตจากกอนยางสดหรือเศษยางแผนรมควัน เศษยางเปยก 
นําไปเขาเครื่องสับยาง และนําไปลางแลวผานการบดลางใหสะอาด หลังจากน้ันนํายางที่บดแลวผานเขาเครื่องรีดเครพ 
จนกวาจะไดความหนาบางตามที่ตองการ  
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