
 

 

                                                                                                                                  หวงโซอุปทาน 

 
ยางสกิมบล็อค (Skim Block) 
ยางสกิมบล็อค เปนยางกอนที่ผลิตจากหางนํ้ายาง ซึ่งเปนผลพลอยได

จากการผลิตนํ้ายางขนที ่ยังมีปริมาณเนื้อยางอยูประมาณรอยละ 5 แต 
ยางสก ิมม ีข อจําก ัดในการใช ด านอ ุตสาหกรรมเพราะค ุณสมบัต ิด าน 
การกระดอน (Rebound) ตํ่า เชน มีคาไนโตรเจนสูง คาดัชนีความออนตัว (PRI) 
และความหนืด (Mooney Viscosity) ตํ่า มีสีคล้ํา เน้ือของยางสกิมบล็อคจะรวน
เพราะเกิดจากการนําเศษยางมาอัดรวมกันเปนแทงใหม ราคาจะคอนขางถูก 
และมีคุณภาพอยูในระดับที่ยอมรับไดสําหรับงานที่ไมตองการคุณสมบัติ
ทนทานมากนัก   

 
 

กระบวนการผลิต  

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการผลิตยางสกิมบล็อค 
 

ยางสกิมบล็อคสามารถนําไปผลิตสินคาตางๆ เชน พ้ืนรองเทา/รองเทาเกรดตํ่า ยางลอรถจักรยาน ยางรัดของ  
ยางรองขาโตะ ยางปูพ้ืนรถ 

 
 

ที่มา: องคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 http://www.reothai.co.th 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

หางน้ํายาง 

เติมกรดซัลฟวริกเพ่ือใหเนื้อยางจับตัวเปนกอน 

รีดยางใหเปนแผน 

นําเขาเครื่องตัดยอย 

นํากอนยางสกิมผานเครื่องตัดใหเปนกอน 

ลางทําความสะอาด 

นําเขาเตาอบ 

อัดแทงและบรรจุหีบหอ 


