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ยาง – ขอแนะนําการใชเคร่ืองวัดความคงรูปของยาง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 6502:2016 Rubber – Guide to the use of curemeters 
มาใชโดยวิธีพิมพซํ้า (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดขอแนะนําในการหาลักษณะเฉพาะของการวัลคะไนซของยาง 
คอมพาวนดโดยใชเคร่ืองวัดความคงรูปของยาง 

รายละเอียดใหเปนไปตาม ISO 6502:2016 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
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