
  
 ลูกโป่งจากยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผลิตจากน ้ายางข้น มีไว้เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ แต่บางชนิด    
ถูกใช้จริงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ในทางอุตุนิยมวิทยา การแพทย์ การทหาร หรือการขนส่ง ลูกโป่งเป็นที่นิยมกว้างขวาง
เนื่องจากมีน ้าหนักเบาและราคาถูก ผู้ประดิษฐ์ลูกโป่งยางได้คนแรกคือ ไมเคิล ฟาราเดย์ จากการทดลองด้วยก๊าซ
หลากหลายชนิด  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการจุ่มแม่พิมพ์ลงในน ้ายาง 

ลูกโป่ง (Balloon) 

กระบวนการผลิต 

รูปที่ 1 ตัวอย่างกระบวนการผลิตลูกโป่ง  

 

แหล่งอ้างอิง 
 

1. http://www.rubbercenter.org  
2. http://th.wikipedia.org 

 

เทลงในแทงคท์ี่จะจุ่มแม่พิมพ์ กรองสิ่งสกปรกออกจากน ้ายาง ผสมกับสารเคมีแลว้กวนให้เข้ากัน 

อุ่นแม่พิมพ์ (former) ท่ี 38 oC จุ่มแม่พิมพ์ในสารละลายช่วยให้ยาง
จับตัว ยกขึ นปล่อยให้แห้งพอหมาด 

อบแม่พิมพ์ให้แห้งที่ 90 oC  
และล้างด้วยน ้าอุ่นที่ 60 oC 

ถอดลูกโป่งออกจากแม่พิมพ์  
โดยใช้แป้งโรยด้านนอกด้านใน 

อบและพิมพ์ลาย 

บรรจหุีบห่อ 

จุ่มแม่พิมพ์ในน ้ายาง ยกขึ น
ปล่อยให้แหง้พอหมาด 


