
 

  
ยางจัดฟัน คือ ยางห่วงเล็กๆ ที่ท ามาจากยางเพ่ือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในการจัดฟันอ่ืนๆ ที่ช่วยให้ฟันเรียงตัวตาม

ต าแหน่งที่ติดเครื่องมือไว้ ยางจัดฟันจะสูญเสียความยืดหยุ่นและเสื่อมสภาพภายในเวลาไม่นานหลังจากน าไปใช้ในช่องปาก  
 
  

 
ยางจัดฟันแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  
 

1. ยางจัดฟันที่ติดเป็นซี่ๆ เรียกว่า โมดูล หรือ โอริง (O-Ring) มีหน้าทีป่้องกันไม่ให้ลวดหลุดออกจาก bracket 
 

 
 
 
 
 

 
2. ยางจัดฟันเชน หรือ C-Chain เป็นยางจัดฟันที่มีลักษณะต่อยาวเป็นเส้นเดียว มีท าหน้าที่รวบฟันให้ชิดกัน 

หรือเพ่ือปิดช่องว่างเล็กๆ ของฟัน  
 
 
 
 
 
 

 
3. ยางดึงฟัน หรือ Elastic จะช่วยให้ฟันเลื่อนเข้าที่ได้รวดเร็วขึ้น มีลักษณะคล้ายกับ O-Ring แต่จะมีความยืดหยุ่น

มากกว่า O-Ring ยางดึงฟันมีข้อดีคือ ผู้จัดฟันสามารถถอดและใส่ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ O-Ring และ C-Chain ผู้จัดฟัน
ไม่สามารถถอดออกในระหว่างเดือนด้วยตนเองได้ ผู้จัดฟันควรเปลี่ยนยางดึงฟันทุกๆ 12 - 24 ชั่วโมงหลังการใส่ เพราะยางจะล้า 
หมดแรงดึง ควรใส่ยางคืนทันทีหลังทานอาหารและหลังท าความสะอาดฟัน 

 
 
 
 
 
 

 

ชนิดของยางจัดฟัน 

ยางจัดฟัน 



 

4. ยางแยกฟัน (Separator) ใช้ในการเตรียมฟันเพ่ือใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น โดยยางจะค่อยๆ ดันฟัน
หลังซึ่งปกติจะอยู่ชิดกันแน่นให้หลวมขึ้นเพ่ือเป็นที่อยู่ของแหวนจัดฟันหรือแบนด์ (band) เมื่อเริ่มใส่ยางแยกฟัน ผู้จัดฟันจะ
รู้สึกแน่นเหมือนมีเศษอาหารติด เวลากัดฟันอาจจะรู้สึกว่ากัดโดนยางเพราะส่วนหนึ่งของยางแยกฟันอยู่บนด้านสันฟัน  

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

ขัน้ตอนการผลิตยางจัดฟันเริ่มจากการบดผสมยางกับสารเคมีด้วยเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง (two roll mill) 
แล้วตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นน ายางคอมพาวด์มาผ่านเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้งเพ่ือเตรียมแผ่นยางส าหรับการขึ้นรูป
ชิ้นงาน ในการขึ้นรูปชิ้นงานยางจัดฟันสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การอัดเบ้า (compression moulding) และการฉีดเข้าเบ้า 
(injection moulding) เมื่อขึน้รูปชิ้นงานเสร็จแล้วท าการตกแต่งโดยการเอาครีบยาง (flash) ออก 

    
 
 
1. ISO 21606:2007 Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics 
2. DIN 13901 (2001-12) Dentistry - Elastomeric Elements For Orthodontic Purposes 
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