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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ลกูวอลเลยบอล

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุลกูวอลเลยบอลทีช่ัน้นอกทำดวยหนงัแท หรอืหนงัเทยีม หรอื

ยางโดยการผนกึดวยกาว และทำดวยหนงัแทหรอืหนงัเทยีมโดยการเยบ็ มรีสูำหรบัสบูลมหรอืปลอยลม

2. แบบ
2.1 ลกูวอลเลยบอล แบงเปน 3 แบบ คอื

2.1.1 แบบหนงัอดั ชัน้นอกทำดวยหนงัแทหรอืหนงัเทยีมโดยการผนกึดวยกาว  เหมาะสำหรบัเลนหรอืแขงขนั

ภายในอาคาร

2.1.2 แบบยางอดั ชัน้นอกทำดวยยางโดยการผนกึดวยกาว  เหมาะสำหรบัเลนหรอืแขงขนัภายในอาคาร

2.1.3 แบบหนงัเยบ็ ชัน้นอกทำดวยหนงัแทหรอืหนงัเทยีมโดยการเยบ็ เหมาะสำหรบัเลนหรอืแขงขนัวอลเลยบอล

ชายหาด

3. ขนาดและมวล
3.1 ชือ่ขนาด เสนรอบวง และมวลของลกูวอลเลยบอลทีส่บูลมตามขอ 7.3 แลว ใหเปนไปตามตารางที ่1

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 7.4

ตารางที ่1 ชือ่ขนาด เสนรอบวง และมวลของลกูวอลเลยบอล
(ขอ 3.1 ขอ 4.4 และขอ 4.5)

3.2 ผลตางระหวางเสนรอบวงสงูสดุกบัเสนรอบวงต่ำสดุ ตองไมเกนิ 5 มลิลเิมตร

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 7.4

ชื่อขนาด แบบ
เสนรอบวง

mm

มวล

g

4 หนังอัดและยางอัด 620 ถึง 640 240 ถึง 260

5 หนังอัดและยางอัด 650 ถึง 670 260 ถึง 280

5 หนังเย็บ 660 ถึง 680 260 ถึง 280
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4. คณุลกัษณะทีต่องการ
4.1 ลกัษณะทัว่ไป

ลกูวอลเลยบอลทีส่บูลมตามขอ 7.3 แลว รปูรางตองกลม ผวิตองไมมตีำหน ิรอยดาง รอยเปอน หรอืจดุบกพรอง

อืน่ทีม่องเหน็ไดชดัเจน

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

4.2 การรัว่ซมึ

เมือ่ทดสอบตามขอ 7.5 แลว ความดนัลมภายในลกูวอลเลยบอลทีล่ดลงจากเดมิ ตองไมเกนิ 7 กโิลพาสคลั

4.3 การดดูซมึน้ำ (เฉพาะลกูวอลเลยบอลชายหาดหรอืแบบหนงัเยบ็)

เมือ่ทดสอบตามขอ 7.6  ภายหลงัการแชน้ำแตละครัง้ มวลเฉลีย่ของลกูวอลเลยบอลทีเ่พิม่ขึน้ตองไมเกนิ รอยละ

15 ของมวลเฉลี่ยของลูกวอลเลยบอลตัวอยางกอนทดสอบ และมวลของลูกวอลเลยบอลที่เพิ่มขึ้นแตละลูก

ตองไมเกิน รอยละ 20 ของมวลเดมิ

4.4 ความคงทน

เมือ่ทดสอบตามขอ 7.7  ภายหลงัการยงิลกูวอลเลยบอลอยางตอเนือ่งทกุ 1 000 ครัง้ แลว

4.4.1 มวลของลกูวอลเลยบอลตองยงัคงเปนไปตามตารางที ่1

4.4.2 เสนรอบวงทีเ่พิม่ขึน้ตามแนวเดมิของแตละแนวตองไมเกิน 10 มลิลเิมตร

4.4.3 ผลตางระหวางเสนรอบวงสงูสุดกบัเสนรอบวงต่ำสดุตองยงัคงเปนไปตามขอ 3.2

4.5 การเรงอายกุารใชงาน

เมือ่ทดสอบตามขอ 7.8 แลว  ขนาดและมวลของลกูวอลเลยบอลตองยงัคงเปนไปตามตารางที ่1 และขอ 3.2

และความดนัลมภายในลกูวอลเลยบอลทีล่ดลงจากเดมิตองยงัคงเปนไปตามขอ 4.2

5. เครือ่งหมายและฉลาก
5.1 ที่ลูกวอลเลยบอลทุกลูก อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย

ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑ “ลกูวอลเลยบอล” (กรณแีบบหนงัอดัและแบบยางอดั) หรอื “ลกูวอลเลยบอลชายหาด”

(กรณแีบบหนงัเยบ็)

(2) ชือ่ขนาด

(3) ความดนัลม

(4) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

(5) ประเทศทีท่ำ
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5.2 ทีก่ลองบรรจลุกูวอลเลยบอลทกุกลอง อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑ “ลกูวอลเลยบอล” (กรณแีบบหนงัอดัและแบบยางอดั) หรอื “ลกูวอลเลยบอลชายหาด”

(กรณแีบบหนงัเยบ็)

(2) แบบ

(3) ชือ่ขนาด

(4) จำนวน

(5) เดอืน ปทีท่ำ หรอืรหสัรนุทีท่ำ

(6) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

(7) ประเทศทีท่ำ

5.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

6. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
6.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 ขอกำหนดทัว่ไป

ในการทดสอบขนาดและมวลและคณุลกัษณะทีต่องการ (ยกเวนลกัษณะทัว่ไปและการเรงอายกุารใชงาน) แนะนำ

ใหทดสอบรายการตาง ๆ  ตามลำดบัดงันี ้เสนรอบวงและผลตางระหวางเสนรอบวงสงูสดุกบัเสนรอบวงต่ำสดุ

มวล การรัว่ซมึ การดดูซมึน้ำ และความคงทน

7.2 ภาวะทดสอบ

หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ(27 ± 2) องศาเซลเซยีส และความชืน้สมัพทัธ รอยละ

(65 ± 5)

7.3 การเตรยีมตวัอยาง

กอนการทดสอบในแตละรายการ ใหสบูลมเขาไปในลกูวอลเลยบอลตวัอยางจนมคีวามดนัลมตามทีร่ะบไุวที่

ลกูวอลเลยบอลตวัอยาง ในกรณทีีร่ะบคุวามดนัลมเปนชวงใหใชคาสงูสดุ

7.4 การทดสอบขนาดและมวล

7.4.1 เสนรอบวงและผลตางระหวางเสนรอบวงสงูสดุกบัเสนรอบวงต่ำสดุ

วดัเสนรอบวงของลกูวอลเลยบอลตวัอยางดวยเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีด 1 มลิลเิมตร ตามแนวทีก่ำหนด

3 แนว แตละแนวอยใูนระนาบทีต่ัง้ฉากซึง่กนัและกนั ดงัรปูที ่1 รายงานคาความยาวเสนรอบวงแตละแนว

และผลตางระหวางเสนรอบวงสงูสดุกบัเสนรอบวงต่ำสดุ
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รปูที ่1 แนวทีก่ำหนดสำหรบัวดัเสนรอบวง
(ขอ 7.4.1)

7.4.2 มวล

ชัง่ลกูวอลเลยบอลตวัอยางดวยเครือ่งชัง่ทีช่ัง่ไดละเอยีด 1 กรมั

7.5 การทดสอบการรัว่ซมึ

เก็บลกูวอลเลยบอลตวัอยางไวทีภ่าวะทดสอบนาน 7 วนั หลงัจากนัน้นำมาวดัความดนัลมภายในลกูวอลเลยบอล

ตวัอยาง แลวรายงานผลตางของความดนัลมภายในลกูวอลเลยบอลตวัอยางกอนและหลงัทดสอบ

7.6 การทดสอบการดดูซมึน้ำ (เฉพาะลกูวอลเลยบอลชายหาดหรอืแบบหนงัเยบ็)

7.6.1 ชัง่ลกูวอลเลยบอลตวัอยางดวยเครือ่งชัง่ทีช่ัง่ไดละเอยีด 1 กรมั

7.6.2 แชลกูวอลเลยบอลตวัอยางในน้ำใหจมมดินาน 3 ชัว่โมง

7.6.3 นำลกูวอลเลยบอลตวัอยางขึน้จากน้ำ เชด็ใหแหง

7.6.4 ชัง่ลกูวอลเลยบอลตวัอยางอกีครัง้ดวยเครือ่งชัง่เดมิ แลวบนัทกึคามวลทีเ่ปลีย่นแปลงไป เปนกรมั

7.6.5 เกบ็ลกูวอลเลยบอลตวัอยางไวทีภ่าวะทดสอบนาน 24 ชัว่โมง

7.6.6 นำลกูวอลเลยบอลตวัอยางมาทดสอบซ้ำอกีครัง้ตามขอ 7.6.1 ถงึ ขอ 7.6.4

7.7 การทดสอบความคงทน

7.7.1 เครื่องมือ

เครือ่งยงิลกูบอล มมีติแิละอปุกรณดงัรปูที ่2 หรอืเครือ่งมอือืน่ทีเ่ทยีบเทา โดยเมือ่คำนวณความเรว็ของ

การยงิลกูวอลเลยบอลตวัอยางตามสมการดงัตอไปนีแ้ลว ตองไมนอยกวา 43 กโิลเมตรตอชัว่โมง

ความเรว็ของการยงิลกูวอลเลยบอลตวัอยาง = 0.000 6 × πD × n กโิลเมตรตอชัว่โมง
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เมือ่ 0.000 6 คือ คาคงทีส่ำหรบัการแปลงหนวยเซนตเิมตรตอนาทเีปนกโิลเมตรตอชัว่โมง

π เทากบั 3.1416

D คือ เสนผานศนูยกลางของลกูกลิง้ผวิเรยีบแขง็    โดยคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ  ± 1

เซนตเิมตร

d คือ ระยะหางระหวางเปากบัลกูกลิง้ผวิเรยีบแขง็ เทากบั (200 ± 20) เซนตเิมตร

n คือ ความเรว็รอบของลกูกลิง้ผวิเรยีบแขง็     โดยคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ   ±   10

รอบตอนาที

รปูที ่2 แสดงมติแิละอปุกรณของเครือ่งยงิลกูบอล
(ขอ 7.7.1 และขอ 7.7.2.3)

7.7.2 วธิทีดสอบ

7.7.2.1 วดัเสนรอบวงและมวลของลกูวอลเลยบอลตวัอยางตามขอ 7. 4 บนัทกึไว

7.7.2.2 เกบ็ลกูวอลเลยบอลตวัอยางไวทีภ่าวะทดสอบ นาน 1 ชัว่โมง

7.7.2.3 ใชเครื่องยิงลูกบอลยิงลูกวอลเลยบอลตัวอยางใหกระทบเปาผิวเรียบแข็งแลวกระดอนกลับเขา

เครื่องยิงลูกบอลในลักษณะบรรจบรอบอยางตอเนื่อง ตามตารางที่ 2 โดยใหมีระยะหางระหวาง

ผวิของลกูกลิง้ผวิเรยีบแขง็ (H) เทากบั 2/3 เทาของเสนผานศนูยกลางของลกูวอลเลยบอลตวัอยาง

เปนมลิลเิมตร โดยปดเศษใหเปนเลขจำนวนเตม็ (ดรูปูที ่2) แตละรอบของการยงิใหนำลกูวอลเลยบอล

ตัวอยางมาวัดขนาดและมวลตามขอ 7.4 แลวรายงานคามวล เสนรอบวงที่เพิ่มขึ้นตามแนวเดิม

ของแตละแนว และผลตางระหวางเสนรอบวงสงูสดุกบัเสนรอบวงต่ำสดุ และกอนการยงิในรอบตอไป

ใหเกบ็ลกูวอลเลยบอลตวัอยางไวทีภ่าวะทดสอบ นาน 1 ชัว่โมง
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ตารางที ่2 จำนวนครัง้ตอรอบและจำนวนรอบของการยงิลกูวอลเลยบอลตวัอยาง
(ขอ 7.7.2.3)

7.8 การทดสอบการเรงอายกุารใชงาน

เกบ็ลกูวอลเลยบอลตวัอยางไวในตอูบไฟฟาทีม่อีณุหภมู ิ(50 ± 1) องศาเซลเซยีส นาน 4 วนั หลงัจากนัน้นำ

ลกูวอลเลยบอลตวัอยางมาวดัขนาดและมวลตามขอ 7.4 และวดัความดนัลมภายในลกูวอลเลยบอลตวัอยาง

แลวรายงานขนาดและมวล และผลตางของความดนัลมภายในลกูวอลเลยบอลตวัอยางกอนและหลงัทดสอบ

แบบ
จํานวนครั้งของ

การยิงตอรอบ
จํานวนรอบ

หนังอัดและยางอัด 1 000 4

หนังเย็บ 1 000 2
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 6.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ ลกูวอลเลยบอลชือ่ขนาดและแบบเดยีวกนั ทำจากวสัดอุยางเดยีวกนั โดยกรรมวธิเีดยีวกนั

ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตวัอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไปและเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1 สดมภที ่2 ตรวจสอบ

เครือ่งหมายและฉลากทีก่ลองบรรจ ุแลวชกัตวัอยางกลองละ 1 ลกู ตามตารางที ่ก.1 สดมภที ่ 3

เพือ่ทดสอบลกัษณะทัว่ไป และเครือ่งหมายและฉลากทีล่กูวอลเลยบอล

ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4.1 และขอ 5. ในแตละรายการ ตองไมเกนิเลขจำนวนทีย่อมรบั

ทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาลกูวอลเลยบอลรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไปและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขนาดและมวล การรัว่ซมึ และการดดูซมึน้ำ (เฉพาะ

ลกูวอลเลยบอลชายหาดหรอืแบบหนงัเยบ็)

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.2

ก.2.2.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 3. ขอ 4.2  และขอ 4.3 ในแตละรายการตองไมเกนิเลขจำนวน

ทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.2 จงึจะถอืวาลกูวอลเลยบอลรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ขนาดรุน

กลอง กลอง ลูก

    ไมเกิน   15 2 2 0

    16  ถึง   50 8 8 1

    51  ถึง   90 13 13 2

    91  ถึง 150 20 20 3

        เกิน 150 32 32 5

ขนาดตัวอยาง
เลขจํานวนที่ยอมรับ
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ตารางที ่ ก.2  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขนาดและมวล การรัว่ซมึ
และการดดูซมึน้ำ (เฉพาะลกูวอลเลยบอลชายหาดหรอืแบบหนงัเยบ็)

(ขอ ก.2.2)

ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความคงทนและการเรงอายกุารใชงาน

ก.2.3.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั รายการละ 3 ลกู

ก.2.3.2 ลกูวอลเลยบอลตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.4 และขอ 4.5 ทกุรายการ  จงึจะถอืวาลกูวอลเลยบอล

รนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางลูกวอลเลยบอลตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2  ขอ ก.2.2.2  และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวา

ลกูวอลเลยบอลรนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน

ลูก

ขนาดตัวอยาง

ลูก
เลขจํานวนที่ยอมรับ

  ไมเกิน  1 200 3 0

      เกิน  1 200 13 1


