
 

 
แผนใยไมอัด (Fiber boards) สวนใหญทําจากเศษไมยางพาราเชนเดียวกับ

แผนช้ินไมอัด ที่สามารถใชทดแทนแผนไมอัดและไมประกอบอ่ืนๆ สําหรับผลิต
เฟอรนิเจอรไดเปนอยางดี และมีคุณสมบัติใกลเคียงไมธรรมชาติ  

 

 
 

แผนใยไมอัดสามารถแบงตามความหนาแนนไดเปน 2 กลุม คือ  
1. แผนใยไมอัดออน หรือแผนใยไมอัดฉนวน (softboard หรือ insulation 

Board) ใชเปนฉนวนกันความรอนและเสียง 
2. แผนใยไมอัดแข็ง (hardboard) แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 1) แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง 

(intermediate หรือ medium density fiberboard, MDF) ซึ่งนิยมใชกันมาก 2) แผนใยไมอัดแข็ง 
(hardboard) และแผนใยไมอัดแข็งชนิดพิเศษ (special densified hardboard)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการผลิตแผนใยไมอัดมีขั้นตอนคลายกับแผนช้ินไมอัด แตตางตรงที่การผลิตแผนใยไมอัดจําเปนตองมี 
ความพิถีพิถันในคุณภาพของเสนใยของไมที่นํามาใช จึงมักใชไมทอนขนาดเล็ก (ตํ่ากวา 6 น้ิว) ที่เปนไมชนิดเดียวกัน กรณีที่
เปนไมมีเปลือกจะมีการปอกเปลือกออกกอนนําไปสับ และตองตมช้ินไมเพ่ือแยกเสนใยออกมากอน สวนขั้นตอนต้ังแต 
การขึ้นแผนไมเปนตนไปเหมือนกับการผลิตแผนช้ินไมอัด    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
 

1. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรมไมและเครือ่งเรือนภายใตกฎเกณฑ 
ดานหสิ่งแวดลอมโลก, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

แผนใยไมอัด (Fiber boards) 

กระบวนการผลิต 

ประเภทของแผนใยไมอัด  

เสนใย [3] 
 

ชิ้นไมสับ [3] 
 

เครื่องอัดรอน [3] 
 

แผนใยไมอัด [3] 
 



 

2. แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาไมและเครื่องเรือน), สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 2545  

3. กลุมงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี,  สานักวิจัยและพัฒนาการปาไม  กรมปาไม 
http://www.forest.go.th  

4. http://www.108wood.com  
5. http://kanchanapisek.or.th  
6. http://shopperfectonlinefurniture.blogspot.com  

 


