
  
 ลูกกลิ้งยาง เปนผลิตภัณฑยางท่ีใชในงานอุตสาหกรรมหลากหลาย เชน อุตสาหกรรมยาง 
พลาสติกและพิมพ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และฟอกยอม อุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน  
 

 
 

 

สวนประกอบหลกัของลูกกลิ้งยาง ประกอบดวย  
 

 1. แกนลูกกล้ิง เปนแกนโลหะทรงกระบอกมีปลายท้ังสองขางเปนเพลาสําหรับใสลูกปน หรือเปนทรงกระบอก
อยางเดียว โลหะท่ีนิยมใชในการทําแกนลูกกลิ้ง ไดแก เหล็ก เหล็กกลาไรสนิม หรืออลูมิเนียม  

  2. ยางหุมลูกกล้ิง เปนยางท่ีใชหุมเพ่ือใหการกดรีดระหวางลูกกลิ้งสองลูกเกิดความฝดในการปองกันแผนวัสดุให
เคลื่อนไปขางหนา และไมกอใหเกิดรอยขูดขีดบนผิวชิ้นงาน  

  ยางท่ีนิยมใชหุมลูกกลิ้ง เชน ยางธรรมชาติ ยางคลอโรพรีน ยางไนไทรล ยางสไตรีนบิวทาไดอีน ยางพอลิยูรีเทน
เปนตน  

 โดยท่ัวไปขนาดของวัสดุท่ีนํามาหุมลูกกลิ้งนั้นมีหลายแบบ มีความหนา-บางท่ีแตกตางกัน มีขนาดต้ังแตบางมากๆ 
จนถึงประมาณ 1 นิ้ว หรือมากกวา สําหรับตัวลูกกลิ้งจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแตขนาดนอยกวา 20 มิลลิเมตร 
จนถึงขนาดมากกวา 1,200 มิลลิเมตร และมีความยาวตั้งแต 20 มิลลิเมตร จนถึงความยาวท่ีมากกวา 9,000 มิลลิเมตร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบของลูกกล้ิงยาง 

ลูกกลิ้งยาง (Roller Rubber) 

กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตลูกกลิ้งยาง 

ยางผสมสารเคมี 

เครื่องบดผสม 

กรองยาง หลอยาง วัลคาไนซ เจียรยาง ตรวจสอบผลิตภัณฑ บรรจุหีบหอ 

แกนโลหะท่ีผาน
การเตรียมผิว 

ทากาว 
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 - ISO 7267-1:2008 Rubber-covered rollers--Determination of apparent hardness--Part1: IRHD 
method  
 - ISO 7267-2:2008 Rubber-covered rollers--Determination of apparent hardness--Patr2: 
Shore-type durometer method  
 
แหลงอางอิง 
 

1. http://www.rubbergreen.co.th 
2. http://www.jprautocenter.co.th/products-roller-rubber.htm 
3. http://www.vcharkarn.com/vblog/40360 
4. http://polymerrubber.com 
5. http://www.thaiheart-roller.com/products.html 

 
 

มาตรฐานท่ีใชทดสอบ 
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