
 
 ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบันซึ่งคาดว่ามีต้นก าเนิดมาจากประเทศอังกฤษ   
 
 
 

ลูกฟุตบอลแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
1. แบบหนังอัด ชั้นนอกท าด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมโดยการผนึกด้วยกาว  
2. แบบหนังเย็บ ชั้นนอกท าด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมโดยการเย็บ  

 
 

 
เริ่มจากการบดผสมยางและสารเคมีด้วยเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง น ายางคอมพาวด์ที่ได้มารีดเป็นแผ่นและเจาะรู

เพ่ือใส่จุกเติมลมก่อนขึ้นรูปด้วยเบ้าพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปมะเฟือง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ฝาบน ฝาล่าง และแผ่นเหล็ก
พับ 2 แผ่นที่ติดกับฝาล่าง จากนั้นน าแผ่นยางคอมพาวด์ที่ติดจุกเติมลมแล้ววางในเบ้าพิมพ์รูปมะเฟืองเพ่ือขึ้นรูป โดยให้จุกสูบลม
อยู่กลางร่องเบ้าพิมพ์ แล้วพับยางสลับไปมากับแผ่นเหล็กทั้ง 2 แผ่น โดยแผ่นยางที่เหลืออยู่บนแผ่นเหล็กจะต้อง  
พับประกบกันอีกรอบ แล้วจึงประกบด้วยฝาบนเบ้าพิมพ์ จากนั้นน าเข้าเครื่องกดอัดด้วยความร้อนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมติด
ของแผ่นยางคอมพาวด์และจุกสูบลม 

 

เมื่อเสร็จแล้วน ามาสูบลมพร้อมกับท าให้เกิดการวัลคาไนซ์แล้วพันด้วยด้ายไนลอนประมาณ 1,000 รอบ หรือแล้วแต่
จ านวนรอบที่ต้องการ หลังจากนั้นน ายางในที่พันแล้วมาประกบด้วยยางชั้นกลางและวัลคาไนซ์ยางชั้นกลางที่สูบลมจนเต็ม
ด้วยเครื่องอัดเบ้า เมื่อเกิดการวัลคาไนซ์แล้ว ลูกบอลที่ได้จะเกิดลายที่ผิวด้านนอก ท าให้ง่ายต่อการติดแผ่นหนัง และน า 
ลูกบอลมาติดเข็มเติมลมแล้วทากาวก่อนติดแผ่นหนังรูปห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม ซึ่งต้องพ่นกาวก่อนน ามาติดกับลูกบอล 
จากนั้นน าลูกฟุตบอลที่ได้มาอัดเบ้าอีกรอบ เพ่ือให้กาวเกิดการเชื่อมติดระหว่างผิวลูกบอลกับแผ่นหนังได้แน่นสนิทจนได้  
ลูกฟุตบอลที่ตรงตามมาตรฐานก าหนด  

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกฟุตบอล (Football) 
 

ชนิดและมาตรฐานของลูกฟุตบอล 

กระบวนการผลิต 

แม่พิมพ์รูปมะเฟือง 
 

การอัดเบ้าลูกบอล 
 



 
 

 

การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องลูกฟุตบอล (มอก. 940-2550)  
 
แหล่งอ้างอิง 
 

http://www.rubbercenter.org  

มาตรฐานที่ใช้ทดสอบ 


